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Reinigung und Desinfektion

Anwendungsgebiete

Anwendungsweise

Materialvertraglichkeit

BRENNBLASEN REINIGER

Art.-Nr.:
40 90 05

Pulverférmiges stark schaumendes Reinigungskonzentrat zur Ent-
fernung von eingebrannten organischen Verschmutzungen in
Brennblasen und Erhitzer-Anlagen wie sie in Wein-, Kartoffel-, Korn-
und Obstbrennereien vorkommen.

Reinigungsbrand: ca. 100 | einer 2,0 — 4,0 % L6sung durch das
Schauglas in die einzelnen Fraktionen (bis zum 2. Kochboden) einfiil-
len und aufkochen (75 — 80 °C). Danach Wasser hinzugeben, bis die
Reinigungslosung aus der Vorlage flief3t.

Einwirkzeit: 15 — 60 Min. Danach Ldsung ablassen.

Neutralisierung: Passivierungsmittel S, Art.-Nr. 000349
Konzentration: ca. 2,0 %

Brenngerat grindlich mit Trinkwasser spilen, gegebenenfalls Wasser-
destillation durchftihren.

Die Reinigungslosung kann zusatzlich mit folgenden WIGOL® -Additi-
ven verstarkt werden:

organische Riuckstande/Eiweil3:

= Additiv BO, Art.-Nr. 000913, ca. 1,0 % in die Reinigungslésung

Olhaltige Fruchte (Williams):

» Reinigungsverstarker HE, Art.-Nr. 413722, ca. 1,0 % in die Reini-
gungsldsung

Carbonat / Silikat-Ablagerungen Schwefelverbindungen:

= Konzentrat gegen Mineralsalzbildung, Art.-Nr. 000285, ca. 0,5 % in
die Reinigungslosung

Kalkprobleme auf der Wasserseite des Warmetauschers:
Entkalker fur Edelstahl, Art.-Nr. 302002, ca. 10,0 % bei kalter Anlage
auf der Kiihlwasserseite ca. 2 h einwirken lassen, wobei darauf zu
achten ist, dass der Einfullstutzen gedffnet ist, um die freiwerdende
Kohlenséaure entweichen zu lassen.

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rickstanden grindlich mit
Trinkwasser nachzuspiilen!

PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl, Stahl, Grauguss, Glas

Achtung: Brennblasen Reiniger darf nicht bei Materialien wie Alumi-
nium und dessen Legierungen sowie verzinntem Material eingesetzt
werden. Dartber hinaus kdnnen weitere Materialunvertraglichkeiten
nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Ver-
wendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfol-
gen.

Bei Kupfer wird es durch den Reinigungsvorgang zu einer leicht ab-
tragenden Reaktion kommen, die jedoch im Toleranzbereich fir tech-
nische Anwendungen liegt.
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Konzentrations-
bestimmung

entsprechend der Titriervorschrift

Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aussehen/Farbe Kadrnig ‘ Weil3 — Gelbstichig
Form Pulver
Geruch Charakteristisch

Schaumverhalten
(unter Anwendungsbedingungen)

Stark schdumend

Phosphate Entfallt

Schuttgewicht (20°C) g/l 950,0 - 1150,0

Konzentration 1 % in H20 dest. 3 % in H20 dest. 5% in H20 dest.
pH-Wert (1 %, 20 °C) 12,6 — 13,2 Entfallt Entfallt
Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm 37,0-47,0 100,0 - 125,0 160,0 — 200,0
p-Wert (ml) 10,25 £ 1,5 (1 % bei 5 ml Vorlage)

m-Wert (ml) Entfallt

Lagerstabilitat -20 °C bis +40 °C

Biozidhinweis
Entfallt

Gefahrstoffe
Natriumhydroxid / Ethylendiamintetraacetat, Tetranatriumsalz

Gefahrensymbole

3

GEFAHR

Besondere Hinweise | Den Behalter stets mit dem Originalverschluss schlieRen und die
Gebinde kuhl und ohne Sonneneinstrahlung lagern.

Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behalter
zurtick giel3en.

Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unse-
rem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Entsorgung Entsorgung gemanR behordlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller
ansprechen.

Hinweise Uber Vorsichtsmaflinahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblattern und
unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kennt-
nisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantie-
ren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den
Verwender wegen der Fille méglicher Einflisse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Priifungen und entsprechen-
den Vorsichtsmaf3nahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berticksichtigen.
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